KARTA TECHNICZNA PRODUKTU

Szybka, lekka zaprawa wyréwnujaca

UZIN SC 314 Turbo

Szybka, lekka zaprawa wyrownujgca do wykonywania podtozy cementowych o wysokich parametrach

izolujgcych, do warstw o grubosci od 20 -300 mm

GEOWNY OBSZAR STOSOWANIA:

» Lekka warstwa wyréwnujgca w uktadzie zespolonym
» Lekka warstwa wyréwnujgca na warstwie oddzielajacej

» Komponent systemu UZIN do szybkiego budowania i
renowagiji

» Dla warstw o grubosci od 20 mm

NADAJE SIE NA/ DO:

» lekkie zaprawy wyréwnujace w uktadzie zespolonym od
20 mm

» lekkie zaprawy wyrownujgce na warstwie oddzielajgce;j
od 30 mm

» betonowe stropy
» drewniane stropy belkowe i podtogi z desek drewnianych

» do normalnego obcigzenia w pomieszczeniach
mieszkalnych ze wszystkimi wyktadzinami wierzchnimi

ZALETY PRODUKTU/ WEASCIWOSCI:

Gotowa, szybka mieszanka ze specjalnym

cementowym srodkiem wigzgcym i lekkimi wypetniaczami
styropianowymi do wykonywania podtozy cementowych o
wysokich parametrach izolujgcych, szybko uzyskujgcych
gotowos$¢ pod uktadanie wyktadzin. Moze by¢é pompowana
za pomocg rozpowszechnionych pomp do zapraw. Stosowac

do wewnatrz pomieszczen.

» nie deformuje sie i charakteryzuje sie
nj vlv i |I rezeniami skurczowymi

Forma opakowania

osc 0000000000000
Worek papierowy

Wielko$¢ dostawy

801/ ok. 21 kg

Magazynowanie

min. 6 miesigecy

llos¢ wody 10 -111/21 kg worek
Kolor szary
Zuzycie ok. 2,6 kg/m?/cm

Idealna temp. stosowania

5 °C do 25 °C na podiozu

Czas na zuzycie

ok. 30 minut*

Mozliwo$¢ wchodzenia

po ok. 12 godzinach*

Uktadanie wyktadziny

po ok. 48 godzinach*

Grubos¢

Kompozyt: 20 mm - bez ograniczen,
warstwa oddzielajgca: 30mm - bez
ograniczen

UZIN Turbolight®-System

ok. 111/ 21 kg worek

Gestosce

utwardzona: ok. 350 kg/m?, sucha
zaprawa: ok. 260 kg/m?

Opor cieplny

0,42 m2K/W (5 cm grunbosci warstwy)

Coefficient of Thermal
Conductivity

0,12 W/mK

Odpornos¢ ogniowa

A2-s1 zgodnie z DIN EN 13 501-1

*W temperaturze 20 °C i wilaotnosci wzalednei powietrza 65%.
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UZIN SC 914 TURBO

ROZSZERZONY ZAKRES ZASTOSOWANIA:

» wyréwnanie wysokos$ci kondygnac;ji
» tworzenie izolacyjnej warstwy wyréwnujacej

PRZYGOTOWANIE PODEOZA:

Podtoze nalezy sprawdzi¢ w oparciu o obowigzujgce
normy i odpowiednie instrukcje, a w przypadku stwierdzenia
niezgodnosci nalezy zgtosi¢ zastrzezenia. Ewentualne
deformacje podioza muszg zostac¢ usuniete.

Lekka zaprawa wyrdwnujgca w uktadzie zespolonym:
Podtoze w zalezno$ci od jego stanu wyczysci¢ szczotka,
przeszlifowac lub frezowaé, odspojony materiat nalezy
zebraé a nastepnie doktadnie odkurzy¢ catg powierzchnieg i
zagruntowac gruntem UZIN PE 360 PLUS lub UZIN PE
350. Przy wszystkich pionowych elementach budowlanych
nalezy zastosowac brzegowe tasmy dylatacyjne UZIN.
Lekka warstwa wyréwnujgca na warstwie oddzielajgce;:
Przy wszystkich pionowych elementach budowlanych
nalezy zastosowac brzegowe tasmy dylatacyjne UZIN.
Warstwe oddzielajgcq nalezy uktadac bez tworzenia fatd, a
w obszarach styku z dostatecznie duzg zaktadkg. Nalezy w
profesjonalny sposob uwzgledni¢ przykrycie przewoddéw
rurowych oraz brzegdw, spoin ograniczajgcych i
dylatacyjnych.

Szczegolnej uwagi wymagajg podtoza drewniane. W
pomieszczeniach o duzej wilgotnosci nalezy uwzglednic
odpowiednie uszczelnienie

SPOSOB STOSOWANIA:

Obrébka w kubetku do mieszania

W odpowiednim kuble do mieszania przygotowac

wymagang ilos¢ wody. Wsypaé UZIN SC 914 i wymieszacé

mieszadtem recznym o duzej mocy az do uzyskania
jednorodnej mieszaniny.

Zastosowanie z pompg do zapraw:

1. Zawartos¢ dwoch workow UZIN SC 914 wsypac do
mieszalnika. Nastepnie wla¢ wymagang ilos¢ wody (ok.
20 - 22 litréw) i mieszac przez dwie minuty. Nastepnie
pompowac i szybko rozprowadzic.

2. Rozrobic tylko takg ilo$¢ zaprawy, jakg mozna zuzy¢ w
przeciagu 30 minut. W wypadku przerw w pracy
nalezy natychmiast oproznic¢ i umy¢ wodg mieszatke,
pompe i weze. Zaprawe nanosi¢ bez zwitoki i przerw,
rozprowadzi¢ réwnomiernie i wygtadzi¢. Nie jest
konieczne zageszczanie Nalezy bra¢ pod uwage bardzo
krotki czas wigzania.

3. Mozliwos¢ uktadania wyktadziny: W temperaturze 20°C i
przy wilgotnosci wzglednej powietrza 65% gotowos¢ do
uktadania wyktadziny uzyskuje sie¢ po 24 godzinach. Nie
sg konieczne oddzielne pomiary wilgotnosci.

WAINE WSKAZOWKI:

» Oryginalnie zapakowany produkt przechowywany w
suchym miejscu zachowuje trwatos¢ przez co najmniej 6
miesiecy.

» Rozpoczete opakowania nalezy szczelnie zamknac i
mozliwie szybko zuzy¢ ich zawartosc.

» W systemie wraz z UZIN NC 196 maksymalny
dopuszczalny nacisk punktowy wynosi 2kN

» Najlepsze warunki do obrobki: temperatura 20°C i
wilgotno$¢ wzgledna powietrza ponizej 65%. Niskie
temperatury i wysoka wilgotno$¢ powietrza spowalniaja,
a wysokie temperatury przyspieszajg proces wigzania,
schnigcia masy oraz gotowos¢ do uktadania wyktadziny.
Swiezo potozone powierzchnie nalezy chroni¢ przed
silnymi przeciggami, intensywnym nastonecznieniem i
promieniowaniem cieplnym. Ograniczy¢ chodzenie do
minimum.

» Nie mieszac¢ z innymi Srodkami wigzgcymi i dodatkami
do jastrychow.

» W przypadku systemu UZIN Turbolight nalezy
bezposrednio po osiagnieciu gotowosci do uktadania
oktadzin kontynuowaé wykonywanie podtoza za pomoca
UZIN NC 195 przy wykorzystaniu UZIN RR 201.

- Obowigzujgce lub zalecane do szczegodlnego
przestrzegania normy, wytyczne i instrukcje:

- DIN EN 13 813 ,Zaprawy i masy jastrychowe”

- DIN EN 13 353 ,Roboty jastrychowe”

- DIN 13 560 ,Jastrychy w budownictwie”

- Instrukcja ZDB ,Rury, kable i kanaty kablowe na
stropach surowych”

- Instrukcja BEB 4.6 ,Wskazéwki dotyczgce
projektowania i wykonywania konstrukcji podtég przy
rurach, instalacjach i wbudowanych elementach na
stropach surowych”

- Instrukcja BEB 8.4 ,Pomiar CM*

- Instrukcja TKB 16 ,Uznane zasady techniki przy
pomiarach CM“ ,Koordynacja robét przy ogrzewanych
konstrukcjach podtég”

INAKI JAKOSCI & ZNAKI EKOLOGICZNE

» Niski poziom chromianoéw zgodnie z Rozporzgdzeniem
EU-VO 1907/2006 (REACH)

SKEAD:

Specjalne cementy, kruszywa mineralne, polimery
redyspergowalne i dodatki.

BHP | OCHRONA SRODOWISKA:

Zawiera cement o niskiej zawartosci chromiandw zgodnie z
Rozporzgdzeniem UE 1907/2006 (REACH). Cement
reaguje silnie zasadowo z wilgocia, dlatego nalezy unikac
kontaktu ze skérg i oczami, jesli to konieczne, natychmiast
przemy¢ woda. W przypadku podraznienia skéry i kontaktu
z oczami nalezy skonsultowac sie z lekarzem. Nosi¢
rekawice ochronne. Podczas mieszania zatozy¢ maske
przeciwpytowa. W stanie stwardniatym substancja jest
nieszkodliwa pod wzgledem fizjologicznym i

ekologicznym. Podstawowe wymagania dotyczace
najlepszej mozliwej jakosci powietrza w pomieszczeniach
po posadzce to standardowe warunki uktadania i dobrze
wysuszone podtoza, podkiady i wypetniacze.
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UZIN SC 914 TURBO

USUWANIE ODPADOW:

Zbierz pozostatosci produktu w miare mozliwosci je zuzyj.
Nie dopusci¢ do przedostania sie do kanalizaciji, drog
wodnych lub gleby. Pozostate opréznione pojemniki
papierowe, ktore nie sg wolne od pozostatosci, mozna
poddac recyklingowi. Zebra¢ pozostato$ci produktu,
wymieszac z wodg, pozostawi¢ do stwardnienia i utylizaciji
jako odpadéw budowlanych.
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Baustellenbeurteilung und Produktverwendung durch Sie ab. Im Zweifelsfall Eigenversuche durchfiihren oder anwendungstechnische Beratung einholen. Die Verlegerichtlinien
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